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PROGRAM OBRAD 

XXIX Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania 

 

 

Środa (21 maja 2025) 

    1330 Rozpoczęcie pracy sekretariatu. 

1400÷1545 Obiad. 

1545÷1600 Otwarcie obrad XXIX Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania.  

1600÷1645 TARASIUK P., HOŚCIŁO B., MOLSKI K., ŁAGODA T., Zastosowanie koncepcji charaktery-

stycznego parametru materiałowego w prognozowaniu wytrzymałości zmęczeniowej 

brązu w złożonym stanie obciążenia z gradientem odkształcenia. 

    TOMCZYK A., SEWERYN A., Właściwości cykliczne stopu EN-AW 2024 jako efekt pre-

deformacji pełzaniowej. 

    PEJKOWSKI Ł., SKIBICKI D., Zwiększanie wytrzymałości doraźnej oraz wysokocyklo-

wej trwałości zmęczeniowej miedzi Cu-ETP poprzez nieproporcjonalną deformację peł-

zaniową. 

1645÷1700 Dyskusja. 

1700÷1745 GAŁKIEWICZ J., JANUS-GAŁKIEWICZ U., LIPIEC S., Wpływ więzów płaskich na szyb-

kość wzrostu pęknięć zmęczeniowych. 

    CIEMIERKIEWICZ R., MACHNIEWICZ T., Modelowanie wpływu przeciążeń na rozwój 

pęknięć zmęczeniowych z wykorzystaniem oprogramowania ANSYS. 

    SMOLNICKI M., ZIELONKA P., DUDA S., Predykcja ścieżek pękania w próbkach CTS w 

złożonym stanie obciążenia z wykorzystaniem badań eksperymentalnych, modelowania 

numerycznego i uczenia maszynowego. 

1745÷1800 Dyskusja. 

1800÷1830 Przerwa na kawę. 

    1900 Kolacja w formie grilla. 

Czwartek (22 maja 2025) 

 800 ÷900 Śniadanie. 

 900 ÷945 ZIELONKA P., SMOLNICKI M., DUDA S., STABLA P., LESIUK G., Analiza degradacji zmę-

czeniowej hybrydowych struktur polimerowych ze wzmocnieniem włóknistym z wyko-

rzystaniem emisji akustycznej. 

    DUDA S., SMOLNICKI M., PAWEŁ ZIELONKA P., LESIUK G., Metoda prognozowania trwa-

łości zmęczeniowej polimerów zbrojonych włóknem ciągłym pod obciążeniami wieloo-

siowymi oparta na koncepcji płaszczyzny krytycznej. 

    STRZELECKI P., STOPEL M., Porównanie własności mechanicznych tworzyw sztucz-

nych PET–G i rPET-G. 

 945 ÷1000 Dyskusja. 

1000÷1045 KOWALSKI J., SEWERYN A., Wpływ przyjętego warunku plastyczności na dokładność 

modelowania pól odkształceń i naprężeń w próbkach z karbami. 
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    FALKOWSKA A., DOROSZKO M., OSTAPIUK M., ZASIŃSKA K., SEWERYN A., Właściwo-

ści struktury gyroidalnej stopu na bazie kobaltu otrzymywanej metodą LPBF. 

    LIPIEC S., DZIOBA I., Ocena odporności na pękanie materiału rurociągu ze stali X52 na 

podstawie symulacji numerycznych. 

1045÷1100 Dyskusja. 

1100÷1130 Przerwa na kawę. 

1130÷1230 RACZEK S., NIESŁONY A., KLUGER K., ŁUKASIK T., Analiza wpływu metod szacowania 

charakterystyk zmęczeniowych na obliczeniową trwałość zmęczeniową. 

    TOMASZEWSKI T., Przewidywanie rozkładu wytrzymałości zmęczeniowej próbek o 

zmiennej długości przy użyciu statystyki wartości ekstremalnych. 

    MROZIŃSKI S., PIOTROWSKI M., Wpływ kierunku walcowania na trwałość zmęczeniową. 

    DZIOBA I., PAŁA R., KRECHKOVSKA H., STUDENT O., Ocena stanu stali rurociągu ciepl-

nego na podstawie badań eksperymentalnych. 

1230÷1245 Dyskusja.  

1300÷1500 Obiad. 

1500÷1545 PAŁA T., DZIOBA I., ZVIRKO O., DEMIANCHUK D., Ocena wytrzymałości złączy spawa-

nych rurociągu gazowego. 

    TARASIUK P., MOLSKI K., Koncentracja naprężeń w spawanych złączach z niewspóło-

siowym położeniem żeber. 

    SKROBACZ S., MAŁECKA J., PRAŻMOWSKI M., GŁOWACKA K., ŁAGODA T., Trwałość 

zmęczeniowa w warunkach cyklicznego zginania złączy spawanych wykonanych ze 

stopu aluminium 6060 przy różnych technologiach spawania. 

1545÷1600 Dyskusja. 

1600÷1645 KORBEL A., MANITCAIA V., MACHNIEWICZ T., Doświadczalna i numeryczna analiza 

procesu formowania połączeń nitowych stosowanych w konstrukcjach śmigłowców. 

    MANITCAIA V., MACHNIEWICZ T., KORBEL A., WAWRZYCZEK A., Ocena trwałości 

zmęczeniowej połączeń nitowych stosowanych w lotnictwie z wykorzystaniem metody 

odkształcenia lokalnego. 

    ZIÓŁKOWSKI W., BOROŃSKI D., KOSTUREK R., Analiza odporności na pękanie cienko-

ściennego połączenia doczołowego S355/AA6061-T6 wykonanego metodą FSW. 

1645÷1700 Dyskusja. 

1700÷1830 Zebranie Zespołu Zmęczenia i Mechaniki Pękania z udziałem Przewodniczącego Sekcji 

Konstrukcji Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk. 

    1900 Uroczysta kolacja. 

Piątek (23 maja 2025) 

 800 ÷900 Śniadanie. 

 900 ÷945 MOLSKI K., TARASIUK P., Alternatywny opis charakterystyk zmęczeniowych metali w 

zakresie sprężysto-plastycznym. 

    SWACHA P., MROZIŃSKI S., PIOTROWSKI M., Stanowisko do badań trwałości zmęcze-

niowej sprężyn pod obciążeniem wieloosiowym. 
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    LIPSKI A., Metodyka doboru geometrii próbek do badań z wykorzystaniem ultrasonicz-

nej maszyny zmęczeniowej 

 945 ÷1000 Dyskusja. 

1000÷1045 MALCHER T., STRZELECKI P., Zdefiniowanie parametru opisującego trwałość eksploat-

acyjną łożyska tocznego. 

    CICHAŃSKI A., TOPOLIŃSKI T., NOWICKI K., Ocena wytrzymałości zmęczeniowej kości 

beleczkowej z użyciem metody Locati i wskaźników mikrostruktury kości. 

    KOTYK M., STRZELECKI P., TEMPLIN M., GRZYWACZ K., Określenie własności mecha-

nicznych blach cienkościennych stali X2CrNiMo17-12-2 dla różnych dostawców. 

1045÷1100 Dyskusja. 

1100÷1130 Przerwa na kawę. 

1130÷1145 Zamknięcie obrad XXIX Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania. 

1145÷1230 Wykwaterowanie. 

1230÷1400 Obiad. 

 


